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AUSGANGSSITUATION

Aktuell sind Silikonkunstleder vorrangig von asiatischen Herstellern im europaischen Raum am Markt ver-
fUgbar. Der mafigebliche Nachteil der derzeit verfugbaren Produkte ist deren mangelhafte Abriebfestigkeit
und Haptik. Besonders fur die Anwendung als Polsterkunstleder im Objekt- oder Mobilbereich werden
hohe Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften gestellt, die von Standardsilikonen nicht erfullt
werden. Im Besonderen betrifft dies das Abriebverhalten. Der Abrieb fur Objektkunstleder wird nach der
Norm DIN EN ISO 5470-2 gepruft. Fur etablierte PVC- oder PU-Kunstleder wird in der Regel eine Abriebbe-
standigkeit trocken von 100.000 Touren und mehr angegeben. Die derzeit am Markt verfugbaren Si-
likonkunstleder weisen Abriebbestandigkeiten von <51.200 Touren auf und liegen damit weit unter den ge-
forderten Werten. Diese niedrige Abriebbestandigkeit schrankt auch den Einsatz von Silikonbeschichtun-
gen in anderen Bereichen, z. B. fur Schutzkleidung, stark ein.

Ein weiteres Kriterium fur die Akzeptanz von Silikonkunstleder ist eine nicht blockende Oberflachen-
beschaffenheit, die einerseits eine angenehme Haptik und andererseits verminderte Adhasion von
Schmutzpartikeln bewirkt. Besonders in Anwendungsbereichen, in denen der Nutzer in direkten Kontakt
mit dem Material kommt, hat eine angenehme Haptik als Mal3 fur einen hohen Komfort einen besonderen
Stellenwert. Das Komfortempfinden stellt hier ein mafigebliches Kaufargument dar. Die nachteilige Haptik
von Silikonkunstleder und Silikontextilien im Allgemeinen erweist sich als weitere Hurde fur deren

Akzeptanz am Markt.

PROJEKTZIEL

Ziel war die Entwicklung eines haptikoptimierten, abriebfesten Silikonkunstleders, wobei anstelle der Ub-

lichen Lackapplikation die erforderliche Oberflachenmodifikation mittels VUV-Bestrahlung erfolgte. Um das
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Ziel zu erreichen, mussten die Formulierung der Silikonrezeptur exakt auf die favorisierte Oberflachenbe-
handlungsmethode der VUV-Bestrahlung abgestimmt und die Prozessbedingungen auf die Erfordernisse
des Materialsystems angepasst werden. Auf diese Weise sollte die bisher bei der VUV-Modifizierung auftre-

tende Rissbildung in den oberflachennahen Bereichen verhindert oder auf ein Minimum reduziert werden.

LOSUNGSWEG

Zum Erreichen der Zielstellung wurden physikalische (A) und chemische (B) Modifikationen der Silikon-
beschichtung untersucht.

A) Durch die VUV-initiierte Vernetzung entsteht ein oberflachennaher Bereich hoher Shore-Harte, der in
Kombination mit darunterliegenden Schichten niedriger Shore-Harte physikalisch bedingt die Ausbildung
bzw. Ausbreitung von Spannungsrissen fordert. Dies wurde beim Schichtaufbau des Silikonkunstleders ber-
Ucksichtigt. Insbesondere fur den Deckstrich wurde der Einfluss der Harte auf die Rissausbreitung system-
atisch untersucht und anwendungsbezogen optimiert.

B) Auf molekularer Ebene sollte die Rissausbildung durch Variation der Silikon-Kettenlange sowie der Inkor-
poration von Kettenabbruchstellen in Form spezieller Substituenten beeinflusst werden. Beide Varianten

fUhren zu einer VerkUrzung der oxidierbaren Kettensegmente (s. Abb.1).

Unter Verwendung kommerziell erhaltlicher VUV-Lampen (Quecksilberdampflampe, Xenon-Excimerlampe)
wurden zunachst in umfangreichen Reihenuntersuchungen Silikondeckstriche unterschiedlicher Formulier-
ung bestrahlt und auf Rissbildungsverhalten hin gepruft. Dabei wurde sukzessive die Formulierung fur die

Silikonkunstleder optimiert.
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Abb.1: chemische Modifikationsvarianten des Basispolymers
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ERGEBNISSE | NUTZEN

Als Ergebnis gelang es, Silikonkunstleder mit angenehmer Haptik und vorteilhaftem Reibverhalten bei

gleichzeitig minimaler Rissbildung herzustellen. Folgende Erkenntnisse wurden erarbeitet:

> Die Integration von Q-Gruppen in das Basispolymer erwies sich als effektive Methode zur Ver-
meidung der Rissbildung.
> Eswurde ein Prozessfenster erarbeitet, bei dem Rissbildung vermieden werden kann.

Die oberflachenchemische Charakterisierung ergab, dass die Proben im vorteilhaften Prozessfenster
> oberflichennah a) oxidiert sind, aber nicht vollstandig, b) einen stark erhéhten E-Modul aufweisen ¢)
bei einer Dehnung < 20 % keine Defekte aufweisen.

Die Haptik ist nicht vollumfanglich messtechnisch abbildbar, weshalb eine Haptikstudie zur Bewer-

tung der VUV-modifizierten Silikonkunstleder durchgefUhrt wurde. Laut Haptikstudie wurde das be-

>
ste Reibgefuhl und Gesamtempfinden fur gepragtes Q-gruppenhaltiges Silikonkunstleder mit 4-fach-
er VUV-Bestrahlungsdosis (Hg-Lampe) ermittelt.

> Die anwendungsnahen Prufungen bzgl. chemischer/mechanischer Bestandigkeit (Reibechtheit,

Dauerfaltverhalten, Fleck- und Chemikalienbestandigkeit) und Brandverhalten wurden bestanden.
> Alterungstests (Klimawechsel-/ Salzspriihnebeltest) zeigten visuell keinen negativen Einfluss.
Eine abschlieBende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung belegt die Konkurrenzfahigkeit VUV-modifizierter

Silikonkunstleder gegenuber einer Lackausrustung der Oberflache

Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums von Silikonelastomeren kénnen die Ergebnisse Uber die Tex-
tilindustrie hinaus in vielen weiteren Branchen (Automobilindustrie, Elektronikindustrie, Medizin- und
Lebensmittelbereich) Anwendung finden. Aufgrund der Vorteile des Verfahrens wird die Umsetzung gerade
fur KMU als wirtschaftlich sehr interessant eingestuft, zudem die Technik skalierbar und somit anpassbar

auf geplante Margen ist.
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