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AUSGANGSSITUATION

Polyethylenterephthalat (PET) findet in fast allen Lebensbereichen Verwendung. Darum werden an die aus
diesem Material hergestellten Produkte hohe Anforderungen gestellt. Im Lebensmittel- und Textilbereich
existieren u. a. auch hohe Anspriche an antimikrobielle Oberflacheneigenschaften. Keime und Bakterien
flhren zum Verderb der Lebensmittel, konnen unangenehme Gertche verursachen oder Infektionskrank-
heiten hervorrufen. Antimikrobielle, abriebfeste Beschichtungen, die unerwinschte Mikroorganismen zu-
verlassig und langfristig inhibieren und gleichzeitig das Anlagern neuer Keime verhindern, sind deshalb

wlnschenswert.

PROJEKTZIEL

Ziel des Projektes war es, die Oberflache von Polymerfolien und -vliesen aus PET mit einem innovativen Ap-
plikationsverfahren antimikrobiell auszurtsten. HierfUr wurde das sogenannte Aerosol-Plasmaverfahren
bei Atmospharendruck eingesetzt (Abb. 1). In einem einstufigen Behandlungsschritt sollte mit weitaus dun-

neren Schichten als bisher Ublich (50 um) eine antimikrobielle Wirksamkeit erreicht werden.

LOSUNGSWEG

Zur besseren Anbindung der Wirkmittelsysteme an die Materialoberflachen wurden diese einer Vorbe-
handlung (Dielektrische Barrierenentladung, Gasphasenfluorierung) unterzogen. Die Abscheidung der was-
serbasierenden Wirkstofflosungen erfolgte mittels Aerosolabscheidung sowie Spruh-/Tauchbeschichtung
(Referenzschichten). Anschlieliend wurden die hergestellten Schichten auf ihre antibakterielle (ISO
22196:2011, eingesetzter Organismus: Pseudomonas fluoreszenz) und inre antimykotische Wirksamkeit

(ASTM D 4576-86, eingesetzte Schimmelpilze: Aspergillus tamariiPenicillium pinophilum
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Abb. 1: Anlage AS COATING STAR (Fa. Ahlbrandt) zur  Abb. 2: REM-Aufnahme einer PET-Oberflache mit

Dielektrischen Barrierenentladung mit Aerosolzu- Aerosol-Plasmabeschichtung (Wirkmittel: Chlorhexi-
fUhrung din)
ERGEBNISSE

Durch Screening verschiedener antimikrobieller Wirkstoffsysteme konnte die Auswahl am Markt befindli-
cher Systeme eingeschrankt werden. Fur die vorgegebenen Anforderungen eignen sich besonders Chlor-
hexidinbis(D-Gluconat), Octenidin und Methyl isothiazolinon-Benzisothiazolinon (MIT/BIT), wobei nur letzte-
res gegen die verwendeten Schimmelpilze wirksam ist. Der Auftrag dieser Wirkstofflosungen erfolgte auf
die mittels DBE und Gasphasenfluorierung aktivierten PET-Oberflachen. Die Referenzschichten (mit allen
Wirkmitteln), deren Dicke im pum-Bereich lag, zeigten dabei gute antibakterielle und bei MIT/BIT zusatzlich
gute antimykotische Eigenschaften. Diese Wirksamkeit bleibt auch nach einem Waschprozess (Ultraschall-
bad mit Ethanol) und anschlieBender Lagerung in temperiertem Wasser (60 °C) erhalten. Bei der Abschei-
dung mittels Aerosolverfahren konnte mit Hilfe von REM-Aufnahmen festgestellt werden, dass sich die
Wirkstoffe nur als kleine, einzelne Tropfchen auf der Materialoberflache ablagern, aber keine geschlosse-
nen Filme aushilden. Zusatzlich weisen diese Proben keinerlei antimykotische Wirksamkeit auf. Fur die Mit-
tel Octenisept und MIT/BIT konnte jedoch eine leichte antibakterielle Wirksamkeit festgestellt werden, die
auch nach 6 Monaten Lagerung noch vorhanden war (leichte Reduktion der koloniebildenden Einheiten).
Allerdings ist die abgeschiedene Menge an Wirkstofflosung vermutlich zu gering, um eine effektive antimi-

krobielle Wirkung zu erzielen.

Bericht anfragen )
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