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PROJEKTZIEL

Ziel des Projektes war, biobasierte wassrige PU-Dispersionen (PUD) herzustellen, die fur den Einsatz in der
Lederzurichtung fur Automobil- und Mdbelleder geeignet sind. Es sollte ein mdglichst hoher Anteil der bio-
basierten Komponenten erreicht werden, um fossile Rohstoffe ersetzen zu kénnen. Dies erforderte die Era-
rbeitung eines Herstellungsweges fUr stabile, wassrige Dispersionen der entsprechenden Polymere. Die Di-
spersionen sollten fur die in der Lederzurichtung Ublichen Auftragssysteme Spritzen und/oder Roll Coat ge-

eignet sein.

LOSUNGSWEG

Wahrend der Projektlaufzeit wurden biobasierte, wassrige Polyurethandispersionen nach unterschiedli-
chen Synthesewegen hergestellt. Dabei erwies sich eine interne statische Stabilisierung der Polymere als
geeignet, um stabile Dispersionen mit monodisperser Verteilung zu erhalten. Aus den Dispersionen wur-
den freitragende Folien und Lederzurichtungen im Labormalistab hergestellt sowie deren mechanische Ei-
genschaften und Anwendungsparameter (Dauerbiegefestigkeit, Reibechtheit) bestimmt. Die Dispersionen
eignen sich fur base coat in der Lederzurichtung, erfullen aber nicht die Anforderungen an die Reibechtheit
fUr top coats.Da wahrend der Projektbearbeitung zunehmend biobasierte PUD kommerzieller Anbieter ver-
fUgbar waren, wurden diese erganzend zum ursprunglichen Projektplan mit in die Testung aufgenommen.
Diese Dispersionen waren jedoch nur teilweise fur die Anwendung auf Leder bzw. flexiblen Substraten aus-

gelegt. Die kommerziellen biobasierten PUD wurden einzeln und auch in Mischungen eingesetzt.

ERGEBNIS | NUTZEN

Es konnten Zurichtungen aus base und top coat aufgebaut werden, die Applizierbarkeit im Spritzverfahren
wurde nachgewiesen. Die hohen Anforderungen fur Automobilleder hinsichtlich Dauerfaltverhalten und
Nassreibechtheit wurden von keinem System erfullt. Die weniger strengen Anforderungen fir Mobelleder

konnten jedoch mit 2 verschiedenen Zurichtungen erreicht werden. Der biobasierte Anteil (Kohlenstoff) der
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kommerziellen biobasierten PUD lag zwischen 13 und 55 %, sofern angegeben. In den eigenen Synthesen

konnte der biobasierte Kohlenstoffgehalt auf 70 % gesteigert werden.

Der Einsatz der biobasierten Dispersionen erfordert in den Gerbereien keine Zusatzinvestitionen, da mit
Ublichen Auftragsverfahren fur die Zurichtung gearbeitet wird. Entscheidend flir den Markteintritt sind die
Eigenschaften der biobasierten Zurichtungen. Hier konnten die Kriterien fir Mobelleder bei den getesteten

Parametern Reibechtheit und Dauerfaltverhalten erfullt werden.
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