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Das Forschungsvorhaben wurde aus Haushaltmitteln des Bundesministeriums fur Wirtschaft

und Technologie Uber die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen "Otto von Guericke"
e. V. (AiF) gefordert. Federfihrende AiF-Forschungsvereinigung war die Forschungsgemeinschaft Leder e.
V..

Im Forschungsvorhaben wurden Plasmaprozesse, die fur die Behandlung von Kunststoffen bekannt sind,
flr die Modifizierung von Lederoberflachen erprobt. Die Untersuchungen erfolgten sowohl auf
chromgegerbten als auch auf dialdehydgegerbten und pflanzlichgegerbten Ledern. Die Arbeiten wurden in
zwei Forschungsstellen vorgenommen. Die Forschungsstelle 1, Forschungsinstitut fur Leder und
Kunststoffbahnen (FILK), fihrte die Lederprozesse wie Gerbung, Farbung und Fettung durch und
untersuchte die plasmamodifizierten Leder auf ihre Eigenschaften. Die Forschungsstelle 2, Fraunhofer-
Institut fUr Schicht- und Oberflachentechnik (IST), optimierte die Plasmaprozesse bei Atmospharendruck
fur die Ledermatrix. Die am IST durchgefuhrten Plasmamodifizierungs- und Beschichtungsprozesse
wurden Uberwiegend in einer Anlage mit der Bezeichnung DBD 2 durchgefuhrt. Sie eignet sich sowohl fur
Modifizierungs- als auch fur Beschichtungsprozesse. Die Anlage enthalt zwei Hochspannungselektroden
mit rechteckigem Querschnitt, die jeweils mit einer Aluminiumoxid-Keramik als dielektrische Barriere
bedeckt sind. Die Elektroden waren im Abstand von ca. 2 mm Uber einer geerdeten Gegegenelektrode
angebracht. Die Entladung wurde mit einem Mittelfrequenzgenerator mit Elektrodenspannungen von ca.
10-20 kV bei Frequenzen zwischen 35-40 kHz vorgenommen. Der Prozess wurde mit und ohne Pulsung
durchgefuhrt. Problematisch bei Leder ist die UngleichmalRigkeit der Oberflache, die grol3e Porositat sowie
ein hoher Wassergehalt von mindestens 12 %. Erschwerend fur die Prozessfuhrung sind die schwankende
Dicke des Leders sowie eine Welligkeit der Oberflache, die fur einen storungsfreien Entladungsprozess
ebenfalls hinderlich ist. Die Plasmabehandlungen zeigten, dass es moglich ist, die Prozesse sowohl fur die
Modifizierung als auch fUr die Beschichtung einzusetzen. Eine Trocknung der Leder auf einen Wassergehalt
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<12% ist fur die ProzessfUhrung nicht erforderlich. Erst bei Wassergehalten > 30 % tritt bei der
Barrierenentladung eine storende Filamentierung, teilweise mit "heil3en" Entladungen, auf. Modifizierung
der Lederoberflache durch Einwirkung von Prozessgasen wahrend der Barriereentladung Die
Modifizierung ist sowohl bei dialdehyd- (White Leder) als auch bei chromgegerbten Ledern (Blue Leder)
moglich. Ein erhohter Wassergehalt hat auf die Hohe der Polarisierung einen positiven Effekt. Chrom- und
glutardialdehydgegerbte Leder verhalten sich bei der Modifizierung sehr unterschiedlich. Je nach der
eingesetzten Prozessgasart ist eine Erhéhung oder Verringerung der Polaritdt zu verzeichnen. Bei
intensiver Behandlung (lange Verweilzeit oder hohe Leistung) tritt eine Schadigung der Papillarschicht ein.
Mit synthetischer Luft kann die hochste Polarisierung erreicht werden und mit einem Gemisch aus
Ammoniak/Stickstoff bzw. Stickstoff allein wird die Polaritat am starksten verringert. Dadurch wird die
Ankopplung von Farbstoffen und Fetten verbessert. Dies dul3ert sich in intensiveren Oberflachenfarbungen
sowie erhohten Fettgehalten. Dlinnstbeschichtung mit siliciumorganischen Verbindungen Mittels
Barrierenentladungen und bei Verwendung von Prozessgasen mit geeigneten schichtbildenden
Substanzen konnen die Leder auch beschichtet werden. REM-Aufnahmen zeigen, dass die Lederoberflache
und zum Teil die Innenwande der Poren gleichmaBig beschichtet werden. Das Schichtwachstum wird
sowohl von der Art des eingesetzten Prekursors als auch von der angewendeten Leistung des
Entladungsprozesses bestimmt. Je nach Prozessfuhrung (mit oder ohne SauerstoffzufUhrung) werden bei
Verwendung siliciumorganischer Verbindungen hydrophile oder hydrophobe Schichten abgeschieden, die
Uber eine sehr gute Wasserdampfdurchlassigkeit verflgen. Gleichzeitig wird die Reibechtheit verbessert
und die Anschmutzbarkeit verringert. Bei der Abscheidung hydrophober Schichten wird der
Hydrophobierungsgrad stark ernoht. Einschédtzung der Realisierung der Zielstellung Die Arbeiten sind
die ersten umfangreichen und systematischen Untersuchungen zur Modifizierung von Lederoberflachen
mittels Atmospharendruckplasmaverfahren. Die Ziele des Vorhabens, namlich die Modifizierung von
Lederoberflachen zur Verbesserung der Ankopplung von Farbstoffen und Fetten, die Verbesserung des
Haftvermogens von Zurichtschichten sowie die Dunnstbeschichtung zur Erzielung von
Oberflachenfunktionalitaten, wurden erreicht. <link>Bericht anfragen
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