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AUSGANGSSITUATION

Kunststoffe auf Polypropylen(PP)-Basis sind u. a. in der Automobilindustrie aus Grinden der Gewichtsre-
duktion als Stol3fanger weit verbreitet. Die PP-Anbauteile werden zumeist hochwertig lackiert, wobei trotz
hoher Produktionsstandards stets Haftfestigkeitsprobleme der Lacke beobachtet werden. Im industriellen
Umfeld wird bei auftretendem Haftversagen von Lackverbunden das Hauptaugenmerk auf die Effizienz der
Oberflachenaktivierung (zumeist Beflammen) gelegt. Kaum diskutiert wird der Einfluss von Additiven im Po-
lymercompound auf die Werkstoffeigenschaften und die Lackhaftung. Insbesondere migrationsfahige Addi-
tive (z. B. paraffinische Wachse, Fettsaureester, -amide) konnten hierbei einen entscheidenden Anteil am

Haftversagen besitzen.

PROJEKTZIEL

Ziel des Forschungsvorhabens war es, mogliche Zusammenhange zwischen Additiven und partiellen Lack-
enthaftungen herauszuarbeiten. Daraus abgeleitet sollten Malinahmen fur die Praxis entworfen werden,
mit denen Enthaftungen durch Additive verhindert werden kdnnen. Dabei sollten Fruhindikatoren fur eine
Haftschwachung aufgrund der Art und Menge der zugesetzten Additive identifiziert und Steuerungsmog-
lichkeiten zur Reduktion der Additivmigration an die Werkstoffoberflache abgeleitet werden. Weiterhin soll-
ten Optimierungen des Reinigungs- und Aktivierungsprozesses zur besseren Reduktion der Additivauflage

herausgearbeitet werden.

LOSUNGSWEG

Es wurden Modellsubstrate auf Basis kommerzieller Masterbatches mit deutlich erhdhten Mengen ver-

schiedener Additive (FlieBhilfe, Formtrennmittel, Thermostabilisator) hergestellt. Es zeigte sich, dass das Be-
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netzungsverhalten der Substrate durch erhdhte Additivierung im Vergleich zur Referenz nicht signifikant
verandert wird. Bezlglich der Haftfestigkeit wurde von allen untersuchten Additiven das Formtrennmittel
als kritisches Additiv identifiziert.

Industrielle Reinigungsverfahren kdnnen das Formtrennmittel auf der Oberflache vergleichsweise wirksam
entfernen. PowerWash zeigte sich dabei ohne den standardmaRig nachgeschalteten Trocknungsschritt ef-
fektiver - durch Trocknung migriert das Formtrennmittel nach. Zudem konnte festgestellt werden, dass die
Beflammungsparameter und dabei insbesondere die Brenngaszusammensetzung (Verhaltnis Brenngas-
Luft) an die Reinigungsmethode angepasst werden mussen. Weiterhin zeigte sich, dass die reine Betrach-
tung der Oberflachenenergie der Substrate nur bedingt flr die Bewertung einer qualitativ guten Oberfla-
chenaktivierung geeignet ist. Wenn die Oberflachenenergie der Substrate den industriellen Anforderungen

entspricht, ist dies nicht mit hoher Haftfestigkeit des Lackverbundes gleichzusetzen.

Die PP-Substrate wurden im industrietblichen 3-Schichtaufbau lackiert. Die Haftfestigkeit wurde mittels
Dampfstrahlprifung (DIN 55662) nach erfolgtem Temperaturwechseltest Uberprift. Dabei wurde festge-
stellt, dass der haftmindernde Effekt der Additi ve zumeist nicht in der Schwachung der Grenzflache Subs
trat Beschichtung liegt, was zu Adhdsionsversagen fuhren wirde. Vielmehr konnte hauptsachlich kohasives
Versagen im Substrat nachgewiesen werden. Oberflachenaktive Substanzen (z. B. Formtrennmittel) schei-
nen dabei eine besondere Rolle zu spielen, da sie die Haftfestigkeit an den inneren Grenzflachen Talkum/
PP herabsetzen kdnnen. AuRere Verunreinigungen (Fette, Ole oder Staube), spielten eine untergeordnete

Rolle und fuhrten nur vereinzelt zu adhdsivem Haftversagen.

Abb.: Kreuzschnitte der Dampfstrahlprtfung nach TWT (links) und REM-Abbildung inklusive EDX-Mapping
einer Lackenthaftungsstelle im Querschnitt (rechts). Deutlich zu erkennen ist der Kohasionsbruch im Sub-
strat.

ERGEBNISSE

Im Rahmen dieses Projekts konnte gezeigt werden, dass gravierende Unterschiede in der Haftfestigkeit,
Oberflachenenergie und auch in der oberflachennahen Additivauflagemenge zwischen planaren Substra-
ten und 3D-Formteilen existieren. Die auf Probenplatten durchgefuhrten Optimierungsarbeiten bezUglich

Reinigung und Aktivierung konnen damit nicht ohne Weiteres auf 3D-Formteile Ubertragen werden.

2/3


https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/b/9/csm_2019_igf19135bg_Abb_95f2b4183c.jpg
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/b/9/csm_2019_igf19135bg_Abb_95f2b4183c.jpg
https://www.filkfreiberg.de/fileadmin/_processed_/b/9/csm_2019_igf19135bg_Abb_95f2b4183c.jpg

Bericht anfragen )
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