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AUSGANGSSITUATION

FUr eine zielgerichtete Optimierung des Zuschnittes zur automatisierten Konfektionierung von flachigen Le-
derartikeln sind zuverlassige Messwerte zur Dehnungsvarianz bei niedriger verarbeitungs- und gebrauchs-
relevanter Belastung Uber die gesamte Flache einer Haut erforderlich. Angesichts einer fortschreitenden
Automatisierung und Digitalisierung ist eine manuelle Auswahl und Planung von Zuschnitten basierend auf
Erfahrungswerten und Strukturmustern nicht langer ausreichend. Sowohl mit Standard-Prufverfahren als
auch mit bildgebenden und akustischen Methoden kann die Dehnungsanisotropie von Leder derzeit nicht

zerstorungsfrei und ortsaufgelost bestimmt werden.

PROJEKTZIEL

Die Zielstellung des FuE-Vorhabens war die Entwicklung eines praxistauglichen, kosteneffizienten zersto-
rungsfreien Verfahrens zur Quantifizierung der Dehnungsanisotropie und Bestimmung der ortsaufgeldsten

Vorzugsorientierung der Dehnung von Leder.

LOSUNGSWEG

Basierend auf der Grundidee des KNOOP-Harteprufverfahrens zur zerstorenden Bestimmung der aniso-
tropen Dehnungseigenschaften dunner Metall- und Kunststoffschichten wurden zundchst drei Prifstrategi-
en zur Aufbringung einer lokalen zerstorungsfreien asymmetrischen Verformungsfeldbeanspruchung auf
Leder konzipiert. Die Prufstrategien beinhalteten langlich ovale/ellipsoide Prifstempel (A), Ringmatrizen mit
ovaler Offnung (B) oder beides in Kombination (C). Erste Vergleichsuntersuchungen zur Erprobung und
Auswahl des angefertigten Prufwerkzeuges an Leder und Alternativmaterialien erfolgten in Form von
Krafteindringversuchen in einer Universalzugprifmaschine bei niedriger Belastung. Die als geeignet einge-
stuften Prufwerkzeuge und -strategien wurden auf das Handprufgerat zur Weichheitsmessung von Leder

(Softness Tester) Ubertragen und weiteren Eignungstests unterzogen. Leder unterschiedlicher Tierart, Zu-
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richtung und Dimension wurden entlang definierter Messfeldsektionen vermessen und bezuglich ihrer Vor-

zugsorientierung ausgewertet.
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Abb. 1: Fotoaufnahmen des madifizierten Softness B13 *
Testers; oben: Prufstrategie C, unten: Prufstrategie
B

Abb. 2: Vorzugsorientierungen eines Kanguruleders
(rechte Halfte); T (0°), » (45°), -» (90 °), v (135 °)

ERGEBNISSE | NUTZEN

Durch eine Neuauslegung des Prufwerkzeugs zur Weichheitsmessung von Leder k&nnen eine mechanische
zerstorungsfreie asymmetrische Verformungsfeldbeanspruchung auf einen lokalen Materialbereich ausge-
Ubt und nach Orientierung differenzierte Messwerte der Eindringtiefe entlang eines entwickelten Mess-
feldrasters generiert werden. Ein Auswertealgorithmus dient dazu, die orientierungsbezogen variierenden
Verformungsantworten einer einzelnen Messfeldsektion miteinander zu vergleichen und eine Vorzugsori-
entierung auszugeben. Anhand der ausgewerteten Messfelddaten wird die Dehnungsanisotropie einer ge-

samten Lederflache beschrieben.
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Das Messverfahren ist generell fUr alle flexiblen Leder geeignet. Die Messungen zur Dehnungsanisotropie
an verschiedenen Ledern haben erwartungsgemald gezeigt, dass die dominierende Vorzugsorientierung
sowohl in Abhangigkeit von der Tierart als auch von der Sektion der Haut variieren kann (s. Abb. 2). So ver-
zeichnen die Bereiche von Croupon, Hals, Flanke und Klauen haufig eine unterschiedlich dominierende

Vorzugsrichtung. Dies konnte erstmalig zerstorungsfrei und ortsaufgeldst nachgewiesen werden.

Durch Integration des neuen Tools in automatisierte Prozessablaufe zur Lederverarbeitung, moglicherwei-
se in Kombination mit einer lokalen Dickenmessung, lassen sich eine computergestutzte Auswahl und Pla-
nung des Zuschnitts einzelner Konfektionsteile und eine effektive Materialausnutzung individuell und an-

forderungsgerecht fUr jede Haut ermdglichen.
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