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AUSGANGSSITUATION

Die Ursachen und Quellen des als chemisch, stechend riechend und |&semittelartig beschriebenen

Geruchs von polypropylenbasierten Materialien sind bislang nicht systematisch untersucht worden.

PROJEKTZIEL

Mit diesem Vorhaben wurden die geruchsverursachenden Einzelsubstanzen in polypropylenbasierten
Produkten in Abhangigkeit von deren Zusammensetzung und der Verarbeitungstechnologie identifiziert

und quantifiziert.

LOSUNGSWEG

Die Herausforderung des Vorhabens bestand in der systematischen Betrachtung der einzelnen
Verarbeitungsschritte vom Granulat bis zum Compound und dem spritzgegossenen Produkt in Abhangig-
keit vom eingesetzten Additiv. Nur so konnen Geruchsstoffe im Kunststoff identifiziert werden und
Zusammenhange zwischen den gefundenen Strukturen, den Fehlgertichen und der Bildung wahrend des
Herstellungs- und Verarbeitungsprozesses gefunden werden. Der aus den Untersuchungen abzuleitende
Verfahrensvorschlag ermoglicht, gezielt Produkte mit einem verbesserten, d. h. signifikant geminderten

Geruch herzustellen.

1/3


https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/
https://www.filkfreiberg.de/

ERGEBNISSE

verbrannt/erdig

Es ist gelungen, 1-Hexen-3-on fur die untersuchten Materialien als die S

—e—PP31
—8—PP32

Komponente zu identifizieren, die den wichtigsten Beitrag zum plastik-
artigen Geruch liefert. Weitere Verbindungen weisen eine phenolische

phenolisch plastikartig

Struktur auf.

Die fur die Untersuchung der geruchsverursachenden Substanzen

hergestellten Compounds bestehend aus einem minimal stabilisiertem stechend
Polypropylen (PP) und den jeweils einzelnen Additiven Irganox® 1010 Geruchsprofil der untersuchten
FF, Irgafos® 168 FF, Tinuvin® 770 DF sowie den Fullstoffen Talkum und kommerziellen Polymere (Quel-
Wollastonit als auch deren Gesamtmischung nach einer optimierten le: Leibniz-L5B)
Technologie wurden vergleichend mit kommmerziell verfigbaren PP-Homopolymeren auf geruchs-

verursachende Substanzen untersucht.

Die erforderlichen Masterbatches wurden materialschonend hinsichtlich Abbau des Polymertragers bei
optimiertem Durchsatz sowie Drehmomentauslastung hergestellt. Es wurde ein optimales ,Proben-work-
up” fur die Identifizierung und Quantifizierung der geruchsverursachenden Substanzen erarbeitet. Das
optimierte ,Proben-work-up” wurde in Vorversuchen auf drei unterschiedlich stabilisierte kommerzielle
Homopolymere (PP30, PP31 und PP32) angewandt. Eine vergleichende Aromaextraktverdinnungsanalyse
(VAEVA) dieser drei Polymere zeigte eindeutige Geruchsunterschiede, die qualitativ und quantitativ belegt
werden konnten. Die Zahl der geruchsaktiven Verbindungen stieg vom minimal stabilisiertem PP von 21 auf

33 fur ein mit Talkum gefUlltes kommerzielles PP. Das Geruchsprofil ist in der Grafik dargestellt.

In einer VAEVA wurden zwischen den gezielt hergestellten Compounds zum Teil deutliche Unterschiede
festgestellt. GroRere Unterschiede lagen gerade in den ,plastikartigen” bzw. ,phenolischen” Geruchsnoten.
Diese Unterschiede bestatigten sich durch die exakte Quantifizierung der Geruchsstoffe sowie durch die
Berechnung der Odour Activity Values (OAVs). In den meisten Proben lieferte nur das nach Plastik riechen-
de 1-Hexen-3-on einen Geruchsbeitrag. Proben, denen nur ein Additiv zugesetzt wurde, wiesen lediglich
einen leichten Plastikgeruch auf. Der intensivste Plastikgeruch wurde bei dem talkumhaltigen Compound

ermittelt. Hier wurde das plastikartige 2-tert-Butylphenol mit hdchstem OAV ermittelt.

Der Fullstoff Talkum katalysiert die Bildung der Butylphenole, deren Bildung sich aus dem Abbau der der
Additive Irganox® 1010 FF und Irgafos® 168 FF erklart. Zudem wird vermutet, dass im Polymer vorhande-

ne Fette bzw. Ole zur Bildung von 1-Hexen-3-on fuhren.

Ein sensorischer Vergleich der Proben mit der Mischung aus den geruchsaktiven Substanzen zeigte, dass
die Geruchssimulation der Proben tendenziell gut nachgestellt werden konnte. Das Forschungsziel wurde

erreicht.

Bericht anfragen )
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