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Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.
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AUSGANGSSITUATION

Kollagenbasierte Biomaterialien werden haufig in der regenerativen Medizin zur Heilung von Gewebe-
defekten eingesetzt (z. B. bei der Behandlung von Wunden, zur Stillung von Blutungen, zur Rekonstruktion
von Knochen- und Knorpelschaden). Die Zusammensetzung der Materialien aus den verschiedenen
Kollagentypen beeinflusst den Heilungserfolg und ist ein wichtiges Kriterium fur die Marktzulassung eines

kollagenbasierten Medizinproduktes.

PROJEKTZIEL

Im Projekt sollten spezifische Massenspektrometrie-Assays (MRM-Assays) entwickelt werden, die eine
Bestimmung der relativen Anteile von Kollagen der Typen |, Il und Ill in Biomaterialien ermoglichen. Die As-
says sollten fur funf haufig zur Kollagengewinnung verwendete Spezies (H. sapiens, B. taurus, S. scrofa, E.

caballus, O. aries) nutzbar sein.
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LOSUNGSWEG

Die Kollagene wurden durch enzymatischen Verdau aus dem Material herausgel6st und die dabei entste-
henden Peptide aufgereinigt. In den MRM-Assays sollten anschliel3end drei Peptid-lonen mit jeweils drei
Fragment-lonen pro Kollagentyp und Spezies gemessen werden. Ein Peptid wird fur die Quantifizierung
genutzt, die anderen beiden dienen der sicheren Identifizierung. Die Auswahl der Peptide erfolgte nach
bestimmten Kriterien: sie mUssen stabil modifiziert und proteotypisch sein, d. h. sie durfen nicht in
anderen Proteinen vorkommen. Um ein optimales Signal fur jedes Peptid zu erhalten, mussten peptid-
spezifische Gerateparameter des Massenspektrometers optimiert werden (z. B. die Kollisionsenergie zur
Peptid-lonenfragmentierung). Zur Quantifizierung wurden die Flachen unter den Peptidpeaks im lonen-
chromatogramm integriert. Mit speziell fur das Projekt synthetisierten Standardpeptiden wurden auf die
gleiche Weise Kalibrierkurven erstellt und zur Berechnung der Peptidmengen genutzt. Anhand der

ermittelten Peptidmengen wurde auf die Kollagentypen-Zusammensetzung der Produkte geschlossen.

Abb. 1: lonenchromatogramm einer B. taurus Abb. 2: Quantifizierung von Kollagentypen in
Probe B. taurus Proben. St: Kollagenstandard, SLK:
saureldsliches Kollagen (eigene Préparation),
Abb. 1: lonenchromatogramm einer B. taurus Pro- BM: Biomaterial
be

Abb. 2: Quantifizierung von Kollagentypen in B. tau-
rus Proben. St: Kollagenstandard, SLK: sdurelosli-
ches Kollagen (eigene Praparation), BM: Biomaterial

ERGEBNISSE | NUTZEN

Zunachst wurden zahlreiche MS/MS-Messungen kollagenbasierter Proben durchgefuhrt und anschlieBend
Peptide, die konstant detektiert werden konnten, fur die MRM-Assays ausgewahlt. Insgesamt wurden 20
MRM-Assays entwickelt (getrennt nach Kollagentyp und Spezies). Nach Optimierung der Mess- und Gerate-
parameter wurden diese zu einem Assay pro Spezies zusammengefasst. Im Ergebnis des Projektes liegen
damit funf MRM-Assays vor, mit denen die Kollagentypen |, Il und Ill in Materialien aus den oben erwahnten

Spezies gemessen werden konnen.

Um die Anwendbarkeit der Assays auf Materialproben zu prufen, wurde die relative Kollagentypen-
Zusammensetzung von Materialien bestimmt. Die rechte Abbildung zeigt beispielhaft die Ergebnisse fur
verschiedene Proben von B. taurus, darunter kommerziell verfugbare Kollagenstandards, eigene Kollagen-
praparationen aus Kalbshaut und am Markt befindliche Biomaterialien. Entgegen den Herstellerangaben
bestehen alle drei Standards hauptsachlich aus Kollagentyp I. Daneben wurde in allen Standards auch Typ
Il gefunden. Kollagentyp Il wurde nur im Typ lI-Standard gefunden. Die untersuchten Biomaterialien
bestehen ebenfalls aus den Kollagentypen | und Ill. Der prozentuale Anteil von Typ Il ist aber unterschied-
lich. Um zu prifen, ob die gemessenen Kollagentypen-Anteile korrekt sind, wurde das Verhaltnis der alpha-
Ketten des Kollagentyp | bestimmt. Das ist bekannt und sollte in etwa 2 (a1) : 1 (a2) betragen. Dies konnte

flr die Proben gezeigt werden.
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